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	№ по ред
	Стандарт
	Наименование:

	1
	2
	3

	1. 
	БДС EN ISO 139:2006
	ТЕКСТИЛ: СТАНДАРТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ 

ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ

	2. 
	БДС EN ISO 139/А1:2011
	ТЕКСТИЛ: СТАНДАРТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ 

ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ.ИЗМЕНЕНИЕ 1

	3. 
	БДС 12674:1975
	СПЛИТКИ: ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ПЪРВИЧНИ СПЛИТКИ

	4. 
	БДС EN ISO 7211-2:2024
	ТЕКСТИЛ: МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ТЪКАНИ ПЛАТОВЕ. Част 2: ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА НИШКИТЕ НА ЕДИНИЦА ДЪЛЖИНА

	5. 
	БДС EN ISO 8559-1:2021
	ОЗНАЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА ОБЛЕКЛА. Част 1: АНТРАПОЛОГИЧНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА РАЗМЕРИ НА ТЯЛО

	6. 
	БДС EN ISO 8559-2:2025
	ОЗНАЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА ОБЛЕКЛА Част 2: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ РАЗМЕРИ

	7. 
	БДС EN 13402-3:2017
	ОЗНАЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА ОБЛЕКЛА. Част 3:МЕРКИ НА ТЯЛОТО И ИНТЕРВАЛИ

	8. 
	БДС EN ISO 3303-1:2020
	ТЪКАНИ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛАТА НА РАЗРУШАВАНЕ.  Част 1: МЕТОД СЪС СТОМАНЕНО ТОПЧЕ

	9. 
	БДС EN ISO 32100:2019
	ТЕКСТИЛ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА.ФИЗИЧНИ И МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ОГЪВАНЕ ПО МЕТОД С ФЛЕКСОМЕТЪР

	10. 
	БДС EN ISO 1421:2017
	ТЪКАНИ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА ОПЪН И УДЪЛЖЕНИЕТО ПРИ СКЪСВАНЕ

	11. 
	БДС EN ISO 4674-1:2017
	ТЕКСТИЛ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА РАЗДИРАНЕ.ЧАСТ 1: МЕТОД С ПОСТОЯННА СКОРОСТ НА РАЗДИРАНЕ

	12. 
	БДС EN ISO 4674-2:2022
	ТЕКСТИЛ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА РАЗДИРАНЕ.ЧАСТ 2:МЕТОД С БАЛИСТИЧНО МАХАЛО

	13. 
	БДС EN ISO 2286-2:2017
	ТЕКСТИЛ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РУЛОТО.ЧАСТ 2:МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩА МАСА, МАСА НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ПОКРИТИЕТО И МАСА НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА СУБСТРАТА

	14. 
	БДС EN ISO 2286-3:2017
	ТЕКСТИЛ С ПОКРИТИЕ ОТ КАУЧУК ИЛИ ПЛАСТМАСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РУЛОТО. ЧАСТ 3: МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА

	15. 
	БДС EN ISO 5084:2002
	ТЕКСТИЛ.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА ТЕКСТИЛ И НА ПРОДУКТИ ОТ ТЕКСТИЛ

	16. 
	БДС EN ISO 2313-1:2021
	ТЕКСТИЛ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СЛЕД СМАЧКВАНЕ НА ПРЕГЪНАТ ОБРАЗЕЦ  ОТ ПЛАТ ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ ЪГЪЛА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ . ЧАСТ 1: МЕТОД НА ХОРИЗОНТАЛНО ПРЕГЪНАТ ОБРАЗЕЦ

	17. 
	БДС EN 1773:2002
	ТЕКСТИЛ.ПЛАТОВЕ.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШИРОЧИНАТА И ДЪЛЖИНАТА

	18. 
	БДС EN 811:2018
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА. ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

	19. 
	БДС EN ISO 4920:2012
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОВЪРХНОСТНО ОМОКРЯНЕ НА ТЪКАНИ (ИЗПИТВАНЕ ЧРЕЗ НАПРЪСКВАНЕ)

	20. 
	БДС EN ISO 2060:1999
	ТЕКСТИЛ. НИШКА ОТ НИШКОВИ ТЕЛА.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНЕЙНАТА ПЛЪТНОСТ (МАСА НА ЕДИНИЦА ДЪЛЖИНА ПО МЕТОДА С ГРАНЧЕ) 

	21. 
	БДС EN ISO 2061:2015
	ТЕКСТИЛ.ОПРЕДЕЛЯНЕ СУКА НА НИШКИ.МЕТОД ЗА ДИРЕКТНО БРОЕНЕ

	22. 
	БДС 17281-93
	МАТЕРИАЛИ ТЕКСТИЛНИ. ОЗНАЧАВАНЕ ПОСОКАТА НА СУКА НА НИШКИ И ПОДОБНИ ИЗДЕЛИЯ

	23. 
	БДС EN ISO 2062:2010
	ТЕКСТИЛ: ПРЕЖДОВИ ТЕЛА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛАТА НА СКЪСВАНЕ И НА УДЪЛЖЕНИЕТО ПРИ СКЪСВАНЕ НА ПРЕЖДИ С МАШИНА ЗА ИЗПИТВАНЕ С ПОСТОЯННО НАРАСТВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДЕФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗЕЦА ЗА ИЗПИТВАНЕ 

	24. 
	БДС EN ISO 13934-1:2013
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА ПРИ ОПЪН НА ПЛАТОВЕ  Част 1: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНА СИЛА И РЗТЕГЛИВОСТ ПРИ МАКСИМАЛНА СИЛА ПО МЕТОДА НА ЦЯЛА ЛЕНТА

	25. 
	БДС EN ISO 13935-1:2014
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА ПРИ ОПЪН НА ШЕВА  НА ПЛАТОВЕ И ГОТОВИ ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ  Част 1: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНАТА СИЛА НА СКЪСВАНЕ НА ШЕВА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА  STRIP МЕТОД

	26. 
	БДС EN ISO 13937-1:2002
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА НА РАЗДИРАНЕ НА ПЛАТОВЕ Част 1: ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА РАЗДИРАНЕ ПО МЕТОДА С БАЛИСТИЧНО МАХАЛО (ELMENDORF)

	27. 
	БДС EN ISO 13937-2:2002
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА НА РАЗДИРАНЕ НА ПЛАТОВЕ Част 2: ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА РАЗДИРАНЕ НА ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗПИТВАНЕ С ФОРМА НА ПАНТАЛОН (МЕТОД НА ЕДИНИЧНО РАЗДИРАНЕ)

	28. 
	БДС EN ISO 13937-4:2002
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА НА РАЗДИРАНЕ НА ПЛАТОВЕ Част 4: ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА РАЗДИРАНЕ НА ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗПИТВАНЕ С ФОРМА НА ЕЗИК (МЕТОД НА ДВОЙНО РАЗДИРАНЕ)

	29. 
	БДС EN ISO 13938-1:2020
	ТЕКСТИЛ: СВОЙСТВА НА ПРОПУКВАНЕ  НА ПЛАТОВЕ  Част 1: ХИДРАВЛИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗДРАВИНА НА ПРОПУКВАНЕ И ИЗДУВАНЕ ПРИ ПРОПУКВАНЕ

	30. 
	БДС 9585:1991
	МАТЕРИАЛИ ТЕКСТИЛНИ.ПЛАТОВЕ И ПЛЕТЕНИ ИЗДЕЛИЯ.МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗДРАВИНАТА НА ПРОБИВАНЕ СЪС СЪЧМА

	31. 
	БДС 12315:1974 
	ИЗДЕЛИЯ ПАСМАНТЕРИЙНИ.ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

	32. 
	БДС 5512:1990
	ИЗДЕЛИЯ ЧОРАПНИ. ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

	33. 
	БДС 13307:1978
	ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕНИ. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ШЕВОВЕ

	34. 
	БДС EN 12127:2000
	ТЕКСТИЛ. ПЛАТОВЕ: ОПРЕДЕЛЯНЕ МАСАТА НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКИ ПРОБИ

	35. 
	БДС EN 20105-A02:2001
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част А02: СИВА СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОМЯНАТА НА ЦВЕТА

	36. 
	БДС EN ISO 105-A03:2020
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част А03: СИВА СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАЦАПВАНЕТО

	37. 
	БДС EN ISO 105-A04:2020
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част А04: ИНСТРУМЕНТАЛЕН МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗАЦАПВАНЕТО

	38. 
	БДС EN ISO 105-A05:2001
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част А05: ИНСТРУМЕНТАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРОМЯНАТА НА ЦВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕН ПО СИВАТА СКАЛА 

	39. 
	БДС EN ISO 105-В02:2015
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА   Част  В02: УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА. ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ С КСЕНОНОВА ДЪГОВА ЛАМПА

	40. 
	БДС EN ISO 105-C06:2010
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част  С06:  УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА ПРИ ДОМАШНО И ОБЩЕСТВЕНО ПРАНЕ

	41. 
	БДС EN ISO 105-D01:2010
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част  D01:  УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗТВОРИТЕЛ ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

	42. 
	БДС EN ISO 105-Е01:2013
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част  Е01:  УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ВОДА

	43. 
	БДС EN ISO 105-Е04:2013
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част  Е04:  УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ПОТ

	44. 
	БДС EN ISO 105-J01:2003
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част   J01:  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЦВЕТА НА ПОВЪРХНОСТТА

	45. 
	БДС EN ISO 105-J02:2003
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част   J02: ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТНОСИТЕЛНАТА СТЕПЕН НА БЕЛОТА С УРЕД

	46. 
	БДС EN ISO 105-J03:2009
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част   J03:  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКИТЕ В ЦВЕТА

	47. 
	БДС EN ISO 105-Х12:2016
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА Част   Х12:   УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ТРИЕНЕ

	48. 
	БДС EN ISO 105- Х11:2002
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА Част    Х11:  УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА НА ГОРЕЩО ГЛАДЕНЕ

	49. 
	БДС EN 20105- N01:1996
	ТЕКСТИЛ: ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. Част N01: УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА НА ИЗБЕЛВАНЕ:ХИПОХЛОРИД  

	50. 
	БДС EN ISO 3759:2011
	ТЕКСТИЛ: ПОДГОТОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗМЕРВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ ПЛАТОВЕ И ОБЛЕКЛА ПРИ ИЗПИТВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗМЕРИТЕ

	51. 
	БДС EN ISO 5077:2008
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗМЕРИТЕ ПРИ ПРАНЕ И СУШЕНЕ

	52. 
	БДС EN ISO 6330:2022
	ТЕКСТИЛ: ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ НА ДОМАШНО ПРАНЕ И СУШЕНЕ

	53. 
	БДС EN ISO 9237:1999
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТТА НА ПЛАТОВЕ

	54. 
	БДС EN ISO 11092:2014
	ТЕКСТИЛ: ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ. ИЗМЕРВАНЕ НА  СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ И ПАРОПРЕМИНАВАНЕ В УСЛОВИЯ НА СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ (ИЗПИТВАНЕ НА ЗАЩИТА ОТ ИЗПОТЯВАНЕ ПРИ ЗАГРЯВАНЕ)

	55. 
	БДС EN ISO 12945-2:2021
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СКЛОННОСТТА НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПЛАТА КЪМ ОБРАЗУВАНЕ НА ПИЛИНГ, РАЗВЛАСЯВАНЕ ИЛИ МАТИРАНЕ. Част 2: МОДИФИЦИРАН МЕТОД НА MARTINDALE

	56. 
	БДС EN ISO 12947-2:2017
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРЕТРИВАНЕ НА ПЛАТОВЕ ПО МЕТОДА НА  MARTINDALE  Част 2: ОПРЕДЕЛЯНЕ ТОЧКАТА НА РАЗРУШАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ

	57. 
	БДС EN ISO 12947-3:2002
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРЕТРИВАНЕ НА ПЛАТОВЕ ПО МЕТОДА НА  MARTINDALE  Част 3: ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ЗАГУБАТА НА МАСА

	58. 
	БДС EN ISO 12947-4:2002
	ТЕКСТИЛ: ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРЕТРИВАНЕ НА ПЛАТОВЕ ПО МЕТОДА НА  MARTINDALE  Част 4: ОЦЕНКА НА ПРОМЯНАТА ВЪВ ВЪНШНИЯ ВИД

	59. 
	БДС 12006:1974
	МАТЕРИАЛИ ТЕКСТИЛНИ.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГРОСКОПИЧНОСТТА (ВЛАГООБМЕНА)

	60. 
	БДС 5512:1990
	ИЗДЕЛИЯ ЧОРАПНИ. ФИЗИКО.МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

	61. 
	БДС 12315:1974
	ИЗДЕЛИЯ ПАСМАНТЕРИЙНИ. ФИЗИКО.МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

	62. 
	БДС EN 1102:2016
	ТЕКСТИЛ И ПРОДУКТИ ОТ ТЕКСТИЛ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГОРЕНЕ. ЗАВЕСИ И ПЕРДЕТА. ПОДРОБНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПЛАМЪК ПРИ ВЕРТИКАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ОБРАЗЦИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

	63. 
	БДС EN 1103:2006
	ТЕКСТИЛ. ПЛАТОВЕ ЗА ОБЛЕКЛО. ПОДРОБНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ГОРЕНЕ

	64. 
	БДС EN ISO 15025:2017


	ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПЛАМЪК. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАМЪКА

	65. 
	БДС EN 1625:2002
	ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГОРЕНЕ НА ПРОМИШЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТИЛ. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПАЛИМОСТТА НА ВЕРТИКАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ОБРАЗЦИ

	66. 
	БДС EN ISO 6940:2006
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